C € EN 1090-2

-

J

0,50 mm | 0,63 mm | 0,70 mm | 0,75 mm

Paneellinge (max): # 0,50 Max. Lange 9 Ifm
9 ' #0,63 10,70 | 0,75 Max. Lange 12 Ifm

Verzinkt | Aluzink | Standardpolyester (25 pm) |
Beschichtung: Polyester Matt-Grobkérnig (35 um) | PURLAK® (50
pum) | PURMAT® (50pm) | HP200®

7

Schrauben, Profilfiller, Antikondensbeschichtung,
Lichtplatten, Kantteile, Ausbesserungsfarben,
Dichtbande
Anwendung: Dach, Wand
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#0,50 Max. Lénge 9 Ifm  #0,63 | 0,70 | 0,75 Max. Lange 12 Ifm BESCHICHTUNGEN:
39 &5 549 % 9 +  Standardpolyester 25um
— ‘j ~ Q?\ \>_\ Q\/QZ\ n - . Polyester Matt-Grobkdrnig 35um
108 poes T . PURLAK® 50 ym
<% 2] - PURMAT® 50 ym
< Deckbreite 1064 - *  Aluzink - Starke 185 g/m?
[ Gesamtbreite 1098 -] +  Verzinkt - Starke 275 g/m?

. HPS200®- 200 ym

Farbpalette Farbkarte d. Herstellers

Einsatzbreite 1250 mm

Deckbreite 1064 mm

0,50 mm | 0,63 mm
0,70 mm | 0,75 mm

Schrauben, Profilfiiller, Antikon-
densbeschichtung, Lichtplatten,
Kantteile, Ausbesserungsfar-
ben, Dichtbande

S250GD
+ 2275 gem. EN 10169

EN 14782 + EN 1090-2

| POSITIV |

#0,50 Max.Lénge91fm  #0,63|0,70]|0,75 Max. Linge 12 Ifm
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108 | . WZL n ZLH E
TN 3/ R % WANDPROFIL
o] 39 266
[ Deckbreite ‘1 064 -
NEGATIV
#0,50 Max. Linge9Ifm  #0,63|0,70 | 0,75 Max. Linge 12 Ifm
39 & 5‘%[ 5 o
o T & & -
~—1 A DN > g ”% DACHPROFIL

Deckbreite 1064
Gesamtbreite 1098

HINWEIS fir die Farbwahlseite: Dachprofile erhalt man, wenn eine Seite mit

n mit farblicher Beschichtung
E Ruckseitenschutzlack beschichtet wird




